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一、紡絲流體之絲流產生斷裂或解體呈滴流，試繪圖說明斷裂理論之內聚破壞

力與毛細破壞之機理。（25 分）

二、大部分的聚合體纖維是由結晶區（Crystalline regions）與非結晶區

（Amorphous regions）所構成，試說明以下問題：

結晶度（Degree of crystalline）增加，對纖維性質之影響。（5 分）

密度法、X 光法、紅外線輻射吸收光譜法、熔解熱法、吸水量法和二氧

化碳放出量法等六種結晶度之測定方法。（25 分）

三、高分子纖維受應力作用，結構分子鏈會產生移動，試繪圖說明其應力緩和

（Stress relaxation）與蠕變（Creep）之理論。（20 分）

四、以 Spandex 為芯（Core）的包覆彈性紗，其製造方法有單包覆（Single

covering）、雙包覆（Double covering）、噴氣包覆（Air covering）及短纖

包覆紗（Staple fiber covering），和合股撚線（Ply twisted yarn）彈性紗，

試以紗線製造過程與外觀繪圖作比較說明。（25 分）


