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（請接背面） 

 
 

一、試定義鐵碳平衡相圖中，沃斯田鐵（Austenite）、α 肥粒鐵（α ferrite）、雪明碳鐵

（Cementite）及δ 肥粒鐵（δ ferrite）四種單相結構。（8 分） 
試說明發生在鐵碳平衡相圖中，三個不變反應（three invariant reactions）的反應名

稱，並寫出反應式。（12 分） 

二、試說明加工過程中，刀具磨耗的機制（tool wear mechanisms）有那些？並分別解釋為

何化學穩定性和惰性（chemical stability and inertness）對切削刀具的重要性。（20 分） 

三、輥製法（rolling）常用於減少板材厚度或截面積，試分別說明輥輪轉速太高及太低的

可能後果。（20 分） 

四、在砂模鑄造必須設計冒口（risers），試分別說明冒口過大及冒口太小的優缺點。（20 分） 

五、試說明在何種情況下，軟焊（soldering）或硬焊（brazing）會優於焊接（welding）？

並說明硬焊劑（a brazing flux）的理想特性為何？（20 分） 


